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HAs FIGUR 5. STIGENDE BEHOV FOR INDEKLIMADOKUMENTATION

Behov for indeklima dokumentation i de kommende 4-5 ar.
Fx meerkninger, deklarationer, certificeringer mv.

® Ja, behovet vil gges
B Nej, behovet er uaendret 7%

m Nej, behovet vil falde or
2%

; 53%

Ingen behov for maerkninger og e

deklarationer

Ved ikke

Note: Interview med virksomheder i bygge- og anlagsbranchen. 359 svar.

Kilde: Rapporten Stigende behov for indeklimadokumentation udgivet i 2018
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RE+3US

+ Nyheder OmREBUS Videnogveerktejer Presse Kontakt English

. o
Samarbejde pa tvaers af
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Hvad er Himmerland | de kommende maneder
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REBUS indeklimavurdering >
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Formal Synligggre det potentielle indeklima i almene boliger

* Hvi
* Hvi
* Hvi

* Hvi

ke tiltag kan forbedre indeklima?
ket indeklima har boligen — uanset adfeerd?
ke indsatsomrader kan forbedre indeklima ifom. renovering?

ke indsatsomrader kan forbedre indeklima under drift?



Trafikstgj

Orientering af abninger
Luftlydisolering

Trinlyd

Teknik

Efterklang
Justeringsmuligheder

Intensitet og fordeling
Farveegenskaber
Solskinstimer

Udsyn

Indkig

Afskeermning
Justeringsmuligheder

Partikler

Naturlig ventilation
Mekanisk ventilation
Udsugning i bad
Afgasning fra materialer
Tgjterring

Emhaette
Justeringsmuligheder

Regulering

Solafskaermning
Vinduesabning

Ventilation

Kuldenedfald

Utaetheder
Overfladetemperaturer
Varmekilder
Sommerkomfort-beregning
Justeringsmuligheder
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Parametre

Akustisk

86 %
Termisk
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48 %
Visuel
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Atmostaerisk
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REBUS indeklimavurdering

Sommerkomfort-beregning fra Be20
Faerre dobbeltindtastninger

Status pa udviklingsarbejde

* Beta-version i test af eksterne virksomheder

* Forsgg med digital opmaling under besigtigelsen

* Justering af vaegtning, skala og kriterier for akustik
* Fuldskalaforsgg i 2019

Parametre
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VOC 1 iIndeklima

Volatile Organic Compounds = flygtige organiske forbindelser

Eksempler Formaldehyd, toluen, 1,2-propandiol, texanol, naphthalen,
benzen, eddikesyre, a-pinen, limonen, 4-PCH...

50 287 Kogepunkt (°C)
I } >
Meget flygtige VVOC VOC SVOC Mindre flygtige
Fa kulstofatomer >C6 C6-16 >C16 Flere kulstofatomer
Ex.:. Formaldehyd Toluen Eddikesyre Butanol Ftalater
\\_\\/,_,/\‘ B N _
—— ——

TVVOC TVOC TSVOC



Hvorfor vurdere VOC?

* Der opleves symptomer sasom slimhindeirritation og hovedpine
* Der opleves lugtgener

* Der er utilstraekkelig udskiftning af luften

* Der er forhgjet afgasning fra enten nye eller gamle materialer

 Luftkvaliteten skal dokumenteres ifbm. bygningscertificering
» Afgasning fra fx en byggevare skal dokumenteres og maerkes



Hvordan males VOC?

1aflow
N ‘ 1. 30-60-minutters prgvetagning pa rer med

| J absorbent-materiale
pravergr

2. HPLC og GC-MS analyse i laboratorie
a) 5 specifikke aldehyder bl.a. formaldehyd
b) VOC med ca. 4-24 kulstofatomer

Metode iht. internationale standarder



Hvilket vurderingsgrundlag bruger vi?

Formaldehyd
@dvrige VOC

Lees om UBA guideline veerdier her:

Dansk graenseveerdi for indeklima pa 100 pg/m?3

Tyske guideline veerdier fra Umwelt Bundes Amt (UBA)

Niveau

Koncentration
[ug TVOC/m3]

Vurdering

<300

Ingen indvendinger

>300-1.000

Ingen indvendinger, hvis ingen af de
individuelle guideline veerdier er overskredet

>1.000-3.000

Indvendinger af betydning

>3.000-10.000

Alvorlige indvendinger

N
2
3
4
5|

>10.000

Uacceptabelt


https://www.umweltbundesamt.de/en/topics/health/commissions-working-groups/german-committee-on-indoor-guide-values#textpart-1

Eksempler pa kilder til afgasning af VOC

Spartelmasse og malinger
Teepper (latex)

Ny eller slidt linoleum
Lakker

Spanplade, MDF mm.
Ubehandlet trae

PVC

Luftfriskere (spray)

N N N AN 2 22

Glycoler, ketoner, texanol, 1,2-propandiol, isothiazolinoner
4-PCH

Terpener, syrer, aldehyder

Estre, alkoholer, glycoler

Formaldehyd, aldehyder, terpener

Terpener, syrer, aldehyder

Phenol, phthalater

Limonen



Symptomer ved forhgjede koncentrationer

Formaldehyd
Isothiazolinoner

Toluen (opl@gsningsmiddel)
Napthalin (kulbrinte >C16)
Syrer og terpener

4-PCH

.........
. .
.

‘e

- Slimhinde: aldende.

Symptomer er subjektive.
“ Mennesker reagerer pa :
> svime forskellige koncentrationer.

punEEmg,
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> Allerg

> Lugtgerfie;
__‘ Der findes ikke altid

— Slimhinde- ogTuttvi, toksikologisk

klassificering for de
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~ Lugtgener malte stoffer.

o’
. .
. .
---------

N o
LN o
...........

R
o
. .
ws
guum



Far Efter
C 2-Phenoxyethanol 122-99-6 2
Vd 2,4,7,9-Tetramethyl-5-decyne- 126-86-3 16
Eksempel pe [Daomis
Butyidiglycol 112-34-5 7
Byiyl butyrat 109-21-7 2
DPGMME (blanding af isomere) 34590-94-8
Riprepylenglvsol butylsther 29911-28-2
(blanding af isemere) (RBOR)
Texanal 25265-77-4
TXIB 5846-50-0
ALIFATISK KULBRINTER
Isc.)‘-Pe.ntan iCG ‘7"8“-7‘8‘-4“ 3
p,a-Dimethylstyren 1195-32-0
p-Cumene 99-87-6
Indan 496-11-7
Naphthalin 91-20-3
2-methylnaphthalin 91-57-6
1-methylnaphthalin 90-12-0
Methylnaphthalin
Dimethylnaphthalin | - ...
| [oaDimewissn 1195-32-0 =
p-Cumens. 99-87-6 13
G S e Sloffer
2-methylnaphthalin 91-57-6 10
1-methylnaphthalin 90-12-0 5




Hvordan undgas forhgjede koncentrationer?

”If there is a pile of manure in a space, do not try to
remove the odour by ventilation.

Remove the pile of manure”
Pettenkofer (1858)

Fortynding (dilution) er ikke altid lgsningen pa darlig
luftkvalitet.
Det er fjernelse af kilden til afgasning.

Max von Pettenkofer var kemiker, og studerede forholdet mellem bl.a. luftens sammensatning og sundhed hos mennesker.



Dokumentation af luftkvalitet...
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ANALYSE AF BAREDYGTIGE
BYGNINGSCERTIFICERINGER

SUPPLERENDE MATERIALE TIL UDGIVELSEN
"GUIDE TO SUSTAINABLE BUILDING CERTIFICATIONS”

SBI 2018:05

Guide to

v Yoy Sustainable Building
'/ //// / / / / Certifications

Laes mere her: www.maerkdintorretning. dk

Hent to af publikationerne her: https://sbi.dk/Pages/Guide-to-sustainable-building-certifications.aspx og https://sbi.dk/Pages/Analyse-af-
baeredygtige-bygningscertificeringer.aspx#s=certificering



http://www.maerkdinforretning.dk/
https://sbi.dk/Pages/Guide-to-sustainable-building-certifications.aspx
https://sbi.dk/Pages/Analyse-af-baeredygtige-bygningscertificeringer.aspx#s=certificering

World Map
Building certifications and
their arigin location.

The certification landscape
is constantly evolving.

e«

Fra Sustainable Building Certifications af GXN og SBi. Udgivet 2018.
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Krav til maerkning af materialer
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Indholdsstoffer

v

Test af afgasning

<~ Q

Sensorisk bedgmmelse

(V)

Vedligeholdelsesanvisning

v

Produktgrupper

Gulve, malinger,
byggevarer,
luftfriskere,

renggringsmidler

mm.

Gulve, malinger,
byggevarer,
lakker, olier,
m@bler mm.

Gulve, malinger,
byggevarer,
lakker, olier mm.

Gulve, malinger,
byggevarer,
renggringsmidler
mm.

Asthma Allergy Nordic Label er et nyt maerke fra 2018, harmoniseret imellem det svenske, norske og danske allergiforbunds maerker, som bliver

udfaset de kommende ar. Laes mere her:



http://www.naaf.no/

Bygningscertificering 1 Danmark

BREEAM

Kilde: www.dk-gbc.dk



DGNB certificering i de kommende ar

DGNB

19
4
10 4
: : [l

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

B Praecertificeret [ Certificeret Tilmeldt praecertificering [ Tilmeldt certificering

maj 2018

Kilde: www.dk-gbc.dk



DGNB certificeringskrav | nyeste manualer

[Lg/m?3] Formaldehyd TVOC
Nye kontorer <100 <3000
Eksisterende kontorer <100 <3000
Boliger <100 <3000
Institutioner <100 <1500
Hospitaler <100 < 3000*

*point opnas fgrst ved TVOC < 2000 pg/m?



Sammenligning af krav til luftkvalitet

boliger, kontorer,
institutioner og

boliger

wWLJoy,

N/ 4

boliger og
institutioner

hospitaler
Formaldehyd <100 pg/m? Nye krav pa vej Ingen krav
TVOC <3000 pg/m3* Nye krav pa vej Ingen krav
Sensorisk

bedgmmelse

v

*med undtagelse af institutionsbyggeri (1500 pg/m?3)




Malte veerdier i DGNB certificerede bygninger
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